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______________________ PEKORATIVINA TRANINA- ART-'MAYEAR® - o .
! ELEMENTI SRPS JEDINICA DOBIJENE
ISPITIVANJA METODE MERE VREDNOSTI
1.UKUPNA SIRINA F.$2.015 cm 148
2. MASA PO JEDINICI POVRSINE ISO 3801 g/m’ 4674
3. PREKIDNA SILA ENISO 13934-1 N
- U pravcu osnove 1536
- u pravcu potke 1048
4. PREKIDNO IZDUZENJE EN ISO 13934-1 %
- u pravcu osnove 39,8
- u pravcu potke 22,0
5. GUSTINA ZICA F.$2.013 210 cm
- broj Zica osnove 405
- broj Zica potke 190
6. MEDUSOBNA UPRAVNOST ZICA mm 1
OSNOVE I POTKE
7. SIROVINSKI SASTAV %
- POLIESTAR ISO 1833-24 100
8. SKUPLJANJE PRI PRANJU NA 40 °C EN ISO 3759 %
- po osnovi - duZini o
- po potki - §irini O
9. POSTOJANOST BOJE NA: PROMENA /PRELAZ NA: POLIESTAR / PAMUK
- pranje na 40° C F.S3216 ocena | 4/4/4
- znoj (alkalni + kiseli) F.S3.016 ocena 4/4/4
- otiranje - suvo F.S3.021 ocena 4
- otiranje - mokro F.S3.021 ocena 4
- peglanje na 110 °C F.S3.311 ocena | 4/4
- hemijsko ¢iSéenje F.S3.226 ocena 4/4/4
- voda F.83.231 ocena 4/4/4
10. NACIN ODRZAVANJA F.A0.011
- pranje #-c/ | Prati na temperaturi do 40° C
- peglanje 1 | Peglati na temperaturi do 110° C
- hemijsko ¢iscenje ® Dozvoljeno hemijsko ¢idéenje perhorstilenom
- suSenje M | Ocediti, obesiti i susiti
- beljenje A\ | Zabranjeno beljenje
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